Guide de Variation (nuance) de la couleur :

La couleur de chaque tuile peut varier a un certain degré d’'un
morceau a I'autre, d’'une production a l'autre. Plusieurs morceaux de
la méme production doivent étre vérifiés si possible pour déterminer
si la variance de couleur est acceptable. Toute question ou
préoccupation sur votre choix de céramique doit étre clarifiée avant
I'installation. Le classement de variation de couleur est indiqué ci-
dessous.

V1 = Apparence Uniforme
Les différences dans les morceaux d’'une méme production sont
minimes

V2 = Légere variation
Les différences dans la texture et/ou dessin dans la méme couleur
sont clairement distinguées.

V3 = Variation Modérée
Méme que les couleurs d’'une seule tuile seront indicatif des couleurs
gu’on trouverait sur les autres tuiles, la quantité des couleurs sur
chaque tuile peut variée énormément. Par exemple, "Cette petite
nuance de couleur" sur une tuile peut étre la couleur principale sur la
prochaine tuile.

V4 =Variation au Hasard
Des différences de couleur au hasard d’'une tuile a l'autre, donc une
tuile peut étre de couleur completement différente a la prochaine
tuile. Ainsi, l'installation sera unique.



